CENTURA

REVETEMENTS DE MUR ET DE SOL

FICHETECHNIQUE

FABRICANT

NOM DU PRODUIT
MODELE ET DIMENSION
TRADEMARK / GRADE

MAX GLORY

Test de
classification

Type de test

BASALTINA
300x 600mm /127 x 247/ 10mm

QC /2850, RUE JEAN-PERRIN, QUEBEC (QC) G2C 2C8 / 418 653.5267 WWW.CENTURA.CA

ITEMS TESTES METHODE ?gg&ﬁfg&i RESULTATS
Rectitude des cotés MAX £1.5mm +0.5%
Orthogonalité MAX £0.1% +0.6%
0 EN ISO
10545-2 Deviat .
éviation maximale
Courbure de bord de la planéité (- 0.1%) +0.5%
Déviation maximale
Courbure du centre de la planéité (- 0.1%) +0.5%
Sec 0.73
Coefficient de friction 0 WW6:2003
Humide 0.63
. (A émaillée :>5
Dureté MOHS ‘\V’ BS 6431 porcelaine > 6 Moy. 7
Résistance au glissement 0 5113%I\12014 — MoyeFr\J]ng 123
Household chemicals GA
and swimming pool salt
Résistance au EN ISO Acides faiblement
produits chimique 4” 10545-13 concentrés et alcalis GLA
Acides a forte
concentration et alcalis GHA
Résistance aux taches ﬂ‘} 1%’;!55_?4 >?2 Classe 5
Résistance au chocs
thermiques EN SO - CONFORME
. . . w 10545-9
Dilatation thermique o 6.5x 10¢C"
linéaire 6.4 x 10°6C"
Résistance au gel LT 1%’;‘:53_?2 Aucune fissure ou effet CONFORME
Déformation MAX +0.1% CONFORME
Un minimum de 95% gjes carreaux doivent
Qualite desurfece | > ntag e et vbleo sl | CONFORME
zone de tuiles
moyenne < 0.5%
Absorption de l'eau <3.0% moy. 0.07
0 valeur unitaire <0.6%
.. . émailée:1-~ 4
Résistance aux fissures 156 oorcelaine :< 205mm? CONFORME
: 10545-4 valeur individuel = 32 N/mm?
Module de rupture CONFORME
moyenne > 35 N/mm?

MTL /5885, CHEMIN DE LA COTE-DE-LIESSE, SAINT-LAURENT (QC) H4T 1C3/514 336-4311




